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	جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جهاز الإشراف التقويم العلمي



(( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))
	د.عبير احمد شهاب
	اسم التدريسي:

	abeerahmedshihab@gmail.com
	البريد الالكتروني:

	تكنولوجيا المواد (اللحام)
	اسم المادة:

	5 ساعات في الاسبوع :3  نظري , 2 عملي 
	مقررالفصل:

	1- تعريف الطلاب بطرق اللحام المختلفة 
2- تعريف الطلاب بالبنية المعادنية المتكونة خلال عملية اللحام 
تعريف الطلاب بقابلية لحام بعض المعادن المهمة    -3
	اهداف المادة:

	طرق اللحام المختلفة, البنية المعادنية المتكونة خلال عملية اللحام ,قابلية لحام بعض المعادن المهمة, تقييم قوة وجودة وصلة اللحام عن طريق الفحوصات التدميرة واللا تدميرية .

	التفاصيل الاساسيه للمادة:

	Richard Little, Welding and Welding Technology, McGraw Hill, 2001, 1st

edition.

Metals Handbook-Welding, Brazing and Soldering, American Society for

Metals, 1993, 10th edition, Volume 6, USA


	الكتب المنهجية:

	Technical document, MMAW, Aachen, ISF, Germany, (2005)
R S Parmar, Welding process and technology, Khanna Publisher, New Delhi
	المصادر الخارجية:

	الامتحان النهائي
السعي النهائي
الفصل الثاني
الفصل الاول
الفصل الدراسي

50%
50%
25%
25%
الدرجة 

	تقديرات الفصل:

	امتحانين على الاقل يعملان خلال الفصل 
	معلومات اضافية:


Course weekly Outline-Semester (1)
	الملاحظات
	المادة النظرية
	محتوى المادة
	التاريخ
	الأسبوع

	
	لثالثة
	مقدمة - الربط
	2017/9/23
	1

	
	 
	لحام عملية تصنيف
	2017/9/30
	2

	
	 
	لحام عملية التصنيف- لحام مقابل عمليات التصنيع الأخرى
	2017/10/7
	3

	
	 
	كثافة الطاقة وعملية لحام
	2017/10/14
	4

	
	 
	الفيزياء من قوس اللحام الكهربائي
	2017/10/21
	5

	
	 
	الفيزياء من قوس اللحام الكهربائي
	2017/10/28
	6

	
	 
	الفيزياء من لحام القوس الكهربائي
	2017/11/4
	7

	
	 
	الكهربائية قوس اللحام مصدر الطاقة
	2017/11/11
	8

	
	 
	محمية معدن قوس عملية لحام
	2017/11/18
	9

	
	 
	عملية لحام القوس المغمور
	2017/11/25
	10

	
	 
	الغاز التنغستن قوس عملية لحام
	2017/12/2
	11

	
	 
	الغاز التنغستن قوس عملية لحام
	2017/12/9
	12

	
	 
	البلازما قوس عملية لحام
	2017/12/16
	13

	
	 
	المعادن خامل عملية لحام الغاز
	2017/12/23
	14

	
	 
	تدفق الحرارة في اللحام
	2018/1/30
	15

	عطلة نصف السنة 


Course weekly Outline-Semester (2)
	الملاحظات
	المادة النظرية
	محتوى المادة
	التاريخ
	الأسبوع


	16
	2018/2/17
	تدفق الحرارة في لحام

	17
	2018/2/24
	الضغوط المتبقية في وصلات اللحام

	18
	2018/3/3
	تصميم المفاصل الملحومة

	19
	2018/3/10
	تصميم المفاصل الملحومة

	20
	2018/3/17
	تصميم المفاصل الملحومة

	21
	2018/3/24
	التفتيش والاختبار لحام مشتركة

	22
	2018/3/31
	التفتيش والاختبار لحام المشتركة

	23
	2018/4/7
	تصلب معدن اللحام

	24
	2018/4/14
	التفاعل الكيميائي في اللحام

	25
	2018/4/21
	قابلية اللحام للمعادن - الصلب

	26
	2018/4/28
	قابلية اللحام للمعادن - الألومنيوم

	27
	2018/5/5
	تحليل الفشل والوقاية منه: الأسباب الأساسية للفشل

	28
	2018/5/12
	الإجراء العام لتحليل الفشل

	29
	2018/5/19
	الإجراء العام لتحليل الفشل


 

توقيع الأستاذ:                                                              توقيع العميد:
